®
ITHURIN ™ uvculava taivatiars

Lithurin® Seal Kullanma Talimati

1. Pompa veya Masrapa ile yilizeye esit olarak uygulayiniz.

2. Yumusak bir firca ile ylizeye yediriniz. Yuzeyi yaklasik 15-20
dakika i1slak tutunuz.(+15-18 C)

3. Tum yuzey iyi bir reaksiyon icin 15-20 dakika i1slak tutulmal
bu sayede Seal in beton icine islemesi saglanmalidir.

4. Eger ylzey kurumaya baslarsa Lithurin Seal ekleyin. Emilme
strecinde yuzeyi tamamen islak tutunuz. Lithurin Seal
Yapiskan hale gelecektir cok yiiksek sicakliklarda stire uzaya-
bilir.

5. islem sonunda yiizeyde kalan fazla malzemeyi firca ile aliniz.
(Fircayi bastirarak malzemeyi uzaklastiriniz)

6. Zeminin emmedigi tim malzemeyi ylizeyden uzaklastiriniz.

7.Buasamalari 100 er metrekarelik alanlar seklinde uygulayiniz.
(1 Kisi =100m?, 2 Kisi = 200m?)

Tuim ylzeylerin esit sekilde malzemeye doydugunu goriiniz.

8. Bazi Durumlarda 6rn; diistik sicaklk, kuvvetli rizgar vb. du-
rumlarda emilme zamani uzayacak ve yiiksek sicakliklarda
kuruma stiresi kisalacaktir.

Tuketim Miktari:

+ Makine ile perdahlanan ylizeylerde yaklasik 0,15 lt/m?
+ Makine ile perdahlanmayan yiizeylerde yaklasik 0,2-0,4 It/m?

ab lindec® endeavours to provide correct information about technical properties and handling of its products. However, while ab lindec® has no control
over the way in which the products are mixed and laid, or the conditions under which they set, ab lindec® can in no way be held responsible.
ab lindec® is only responsible for the quality of the products at the time of delivery.
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